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DIAGNOSTIC STRUCTURE

La société SFDM dispose d'un dépdt/parc situé sur la commune d'Huison-Longueville (91) comprenant plusieurs unités de stockage dont le bac B13. 1l a été
constaté sur ce bac (cuvette et sous-cuvette) des désordres sur le génie civil de ces ouvrages :
- Fissuration multidirectionnelle, décollement et délaminage des fonds de cuvette et sous-cuvette.

- Soulévement des joints.
- Fissuration, développement de mousse/végétation, coulures de calcite sur les parois des coques sur talus de la sous-cuvette.

Afin de pérenniser I'outil de stockage et d'assurer son étanchéité, la SFDM a sollicité Géotec pour réaliser un diagnostic de I'état du génie civil de la rétention
du Bac B13 afin d'identifier le ou les phénomeénes & I'origine des dégradations et définir les tfravaux de réparation nécessaires.
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MISSION REALISEE PAR GEOTEC

« Diagnostic du génie civil des parties d'ouvrages comprenant :

Un relevé des désordres.

Des investigations sur site (essais, mesures, relevés).

Des analyses en laboratoire.

Les résultats des investigations et des essais.

La préconisation de solutions de réparation/traitement des désordres, avec
hiérarchisation et estimation financiere.

La préconisation d'investigations complémentaires.
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LES DEFIS REALISES

Inspection visuelle ef report sur plans, reportage photographique.
Détections d'armatures au Ferroscan/Radar.

Prélevements par carottages.

Sondages burinés ponctuels.

Mesures de potentiel de corrosion.

Essais de fraction perpendiculaire.

Essais et analyses en laboratoire : porosité/masse volumique apparente, résistance
d la compression, dosage en chlorures libres et sulfates, examen au MEB.
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S

% umulé

e tranches
— 3, CUMLIEE @Endral

— DO O

05

510
10-15

15-20

20-25

o
o

R

115120 —

120125

n
=
5
L
-]

70
75-80
H0-85
H5-90
90-95
95-100

105110
110115

=
=]
Y
=

Iranches d'enrohage [mm]

g
g

3540

3

25-30
100-105

100%

08

B8

T

B0

S08E

400

300

200

100

0%

wWww :
Groupe Groupe
f'@ geotec.fr In Géotec [° Géotec



